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INFO INFO

Funktionsgetrennte Konstruktionsaufbauten fur funktions-
KS-AuRenwandkonstruktionen getrennte KS-AuRenwandkonstruktionen

Wer Sport treibt, tragt Funktionskleidung. Die daflur verwen-
deten Stoffe bestehen aus mehreren Schichten, die daflr
sorgen, dass

der Schweif’ von innen nach aufen wandert,

Regen abperlt und nicht nach innen zum Koérper

wandert und

Wind und Kalte drauflen bleiben.

Auch bei funktionsgetrennten KS-Auenwandkonstruktio-
nen gibt es mehrere Schichten: die KS-Wandkonstruktion,
die Warmedammung und den Witterungsschutz. Die Funk-
tionen dieser Schichten sind voneinander unabhangig und
kénnen projektspezifisch optimiert und aufgabenbezogen
optimal eingesetzt werden. Jeder Baustoff Ubernimmt
dabei die Aufgabe, die er am besten erflllen kann.
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Bei den funktionsgetrennten KS-AufRenwandkonstruktionen
gilt immer folgendes Prinzip (von innen nach aufen):
KS - Dammung - Witterungsschutz

Folgende Kombinationsmaoglichkeiten bietet die Funktions-
trennung;:
einschaliges Mauerwerk mit Warmedamm-Verbund-
system (WDVS),
einschaliges Mauerwerk mit vorgehangter,
hinterllfteter AuRenwandbekleidung,
zweischaliges Mauerwerk mit Warmedammung
bzw. Warmedammung und Luftschicht.

Diese Auswahl an Konstruktions- und Kombinationsmaog-
lichkeiten bietet ein breites Einsatzspektrum und eréffnet
Architekten nahezu grenzenlos vielfaltige Gestaltungs- und
Konstruktionsmoglichkeiten.
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FAKT | VORURTEIL
Hochtragfahige Auflienwande WDVS sind gefahrlich, weil
benotigen eine Auflendammung sie das Brandrisiko erhdhen

Generell gilt: Werden hochtragfahige Baustoffe als Aufien-
wande eingesetzt, bendtigen sie eine Warmedammung.
Das gilt fur Kalksandstein ebenso wie flr Beton.

Bei den spektakularen Medienberichten Uber brennende
und brandgefahrliche WDVS geht es ausschliefllich darum,
dass der Dammstoff EPS (Expandiertes Polystyrol) in Flam-

men geraten ist bzw. kann.
Beim Bauen mit monolithischen Wandkonstruktionen -
das sind Wande aus nur einem Baustoff - ergeben sich Als Dammstoffe fur WDVS dienen
haufig Zielkonflikte. Eine Verbesserung der Warmeleitfahig- zu 82% EPS
keit ist hier entweder durch eine grofRere Wanddicke oder zu 15% Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle)
durch eine Reduzierung der Warmeleitfahigkeit des Mauer- zu 3% Dammstoffe wie Mineralschaum, Holzwolle,
werks moglich. Eine Erhdhung der Wanddicke hat Verluste PUR, nachwachsende Dammstoffe, Vakuumpaneele,
bei der Wohn- und Nutzflache zur Folge. Eine Reduzierung transparentes WDVS
der Warmeleitfahigkeit fuhrt hingegen zu einer geringeren Quelle: Fachverband WDV-Systeme
Tragfahigkeit des Mauerwerks sowie zu einer Reduzierung
des Schallschutzes sowie der Warmespeicherfahigkeit. WDVS aus EPS ist schwer entflammbar (DIN 4102-1, Klasse
A2; DIN EN 13501-1, A2). Mineralwolle ist nicht brennbar
und erfullt die Anforderungen der DIN 4102-1, Klasse Al

und der DIN EN 13501-1, A1.
FAKT

WDVS - Jahrzehntelange Erfahrung

Auszug aus dem Protokoll der Bauministerkonferenz vom
20./21. September 2012:

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der im Winter barfufl in
T-Shirt und Shorts nach drauBen geht. In der kalten Jahres-
zeit tragen wir selbst in Innenrdumen einen warmenden
Pullover und ziehen uns, bevor wir die Wohnung verlassen,
Mantel und evtl. noch Mutze und Handschuhe an. Der
Grund dafur ist einfach: Wir wollen unsere Korperwarme
speichern und die kalte Winterluft vom Koérper fernhalten.
Genau das machen Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS).
Sie halten die Warme im Haus und schutzen die Innenrdu-
me vor den kalten Wintertemperaturen.

,Die Bauministerkonferenz stellt fest, dass
Warmedamm-Verbundsysteme mit Polystyrol-
dammstoffen ordnungsgeman zertifiziert und bei der
zulassungsentsprechenden Ausfuhrung sicher sind.
Gleichwohl nimmt sie die seltenen Brandereignisse
mit solchen Warmedamm-Verbundsystemen ernst.“

Hinweis zur Beratung

Bei der Bauberatung kann auf eine Vielzahl von Systemen
mit nicht brennbaren Baustoffen hin beraten werden. Soll
eine moglichst preisglnstige Losung zum Einsatz kommen,
bieten sich bis zur Gebaudeklasse 5 schwer entflammbare
WDVS aus EPS an, welche aufgrund einer umfangreichen
Uberpriifung im Jahr 2014 durch eine Expertenkommission
der Bauministerkonferenz als hinreichend sicher hinsicht-
lich des Brandschutzes eingestuft wurden.

WDVS sind weder neu noch unerprobt, sondern bewahren
sich seit Jahrzehnten.
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WDVS fordern die Veralgung WDVS fordern die Bildung von
von Fassaden Schimmelpilzen in Innenraumen

Grundsatzlich gilt: Es kdnnen alle Fassaden von Algen und
Pilzen befallen werden. Die Veralgung wird aufgrund der
hohen Dammeigenschaften aller AuRenwande in Neubau-
ten immer eine Rolle spielen.

Im Vergleich zu (nicht geddmmten) historischen Fassaden
sind moderne Fassaden kuhler. Der Grund dafur ist der
stark reduzierte Warmefluss von innen nach aufen. Da-
durch trocknen die Oberflachen nach einer Bewitterung lang-
samer ab. Der Putz sollte daher so ausgewahlt werden, dass
er nur wenig Feuchtigkeit aufnehmen und diese wieder gut
abbauen bzw. die Trocknung der Fassade beschleunigen
kann. Konstruktive MaRnahmen wie z.B. Dachuberstande
oder die Ausbildung von Tropfnasen reduzieren den Feuch-
tigkeitsanfall auf Fassaden.

Grundsatzlich gilt: In allen Innenrdumen entsteht Feuchtig-
keit und die Entstehung von Schimmelpilzen hangt eng mit
den Temperatur- und Feuchtigkeitsverhaltnissen in Innen-
raumen zusammen. Je feuchter und kuhler, desto eher sie-
deln sich Schimmelpilze an, denn sie brauchen einen
feuchten und kihlen Untergrund. Schlecht gedammte Wan-
de transportieren die Warme schnell nach aufen. Daher
neigen gerade diese Wande zu Schimmelpilzbildung. Eine
auere Warmedammung reduziert die Warmeverluste und
verringert daher die Bildung von Schimmelpilzen.

WDVS sind sehr schadensanfallig
und mussen sehr haufig saniert werden

Das Fraunhofer-Institut fir Bauphysik hat die Lebensdau-
er von WDVS untersucht. Das Alter der tGberpriften WDVS
schwankte zwischen 19 und 35 Jahren.

Das Ergebnis: Wartungsaufwand und Wartungshaufigkeit
bei WDVS entsprechen denen von anderen Aufenwand-
aufbauten mit Putz. Das gilt auch fur die Dauerhaftigkeit
insgesamt.

Quelle: IBP-Mitteilung 461, Fraunhofer Institut Bauphysik



