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Gegenstand dieses Bescheides:

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und vier Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am 31. Marz 2006 zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung flr die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung von Mauerwerk aus

— Kalksand-Plansteinen (Kalksandsteine der Kategorie I) mit besonderer Lochung (Hohl-
blocksteine) mit den in der Leistungserklarung nach EN 771-2 erklarten Leistungen
gemal der Anlage 3 und Lochbildern gemaf den Anlagen 1 bis 2 und

— Dunnbettmértel nach EN 998-2 in Verbindung mit DIN V 20000-412 bzw. DIN V 18580
oder einem fir die Bauart von Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen im
Dunnbettverfahren allgemein bauaufsichtlich zugelassenen bzw. genehmigten
Dunnbettmortel

oder

— Kalksand-Plansteinen (Kalksandsteine der Kategorie I) mit besonderer Lochung (Hohl-
blocksteine) mit den in der Leistungserklarung nach EN 771-2 erklarten Leistungen
gemal der Anlage 4 und Lochbildern gemaf den Anlagen 1 bis 2 und

— Normalmauermértel nach EN998-2 in Verbindung mit DINV 20000-412 bzw.
DIN V 18580 der Mértelgruppe Ila und 111

(2) Die Kalksand-Plansteine weisen folgende Abmessungen auf;
— Lange [mm]: 248, 373

— Breite [mm]: 175

— Hohe [mm]: 238, 248.

(3) Die Kalksand-Plansteine sind in die folgenden Rohdichteklassen und Druckfestig-
keitsklassen nach DIN 20000-402 eingestuft:

— Rohdichteklassen: 1,2; 1,4 oder 1,6
— Druckfestigkeitsklassen: 12, 16 oder 20.

(4) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA mit oder
ohne Stol3fugenvermdrtelung verwendet werden.

(5) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 verwendet

werden.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Zuordnung der Rohdichteklasse

Fir die Zuordnung der deklarierten Brutto-Trockenrohdichte der Kalksand-Plansteine in
Rohdichteklassen nach DIN 20000-402 gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Rohdichteklassen

Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
kg/m?
1010 bis 1200 1,2
1210 bis 1400 1,4
1410 bis 1600 1,6

726191.20 1.17.12-61/19
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Statische Berechnung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NAJ/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 fur Mauerwerk im Dickbettverfahren
(Plansteine der Hohe 238 mm mit Normalmauermortel) bzw. im Dinnbettverfahren
(Plansteine der Hohe 248 mm mit DiUnnbettmortel), soweit in diesem Bescheid nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.
(3) Fur die charakteristischen Werte der
NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

(4) Fur die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte der Druckfestigkeit der Kalksand-
Plansteine senkrecht zur Lagerflache in Druckfestigkeitsklassen nach DIN 20000-402 und
die charakteristischen Werte fk der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 2.

(siehe z.B.

Eigenlast DIN EN 1991-1-1/NA,

gilt

Tabelle 2: Druckfestigkeiten
Mittelwert der Druckfestigkeits- Charakteristische Werte fk der Druckfestigkeit
Druckfestigkeit klasse MN/m?
MN/m? Normalmauermortel Normalmauermortel
MG lla MG Il und
Dinnbettmortel
>18,8 12 3,2 4,2
2250 16 3,7 4,5
= 31,3 20 4,2 5,0

(5) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor ®@m zur
Berucksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemal  DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(6) Sofern gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP
zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2,
zu fuhren. Fdr die Ermittlung der charakteristischen Schubfestigkeit faz nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 3.6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 3.6.2,
gilt fur fot.car der Wert fr Hohlblocksteine.

Witterungsschutz

AuRenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmalinhahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des Sto3fugenbereichs gegeben ist.
Warmeschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fir das Mauerwerk die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit is nach DIN 4108-4, Tabelle 1, Zeile 4.2,
zugrunde zu legen.

Schallschutz

(1) Far die Anforderungen an die Luftschalldammung gilt DIN 4109-1.

(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 geflihrt werden.

1.17.12-61/19
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2.6 Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Die Verwendung von tragenden Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk,
an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbezlglich die bauaufsicht-
liche Anforderung' "feuerhemmend”, "hochfeuerhemmend" oder "feuerbestdndig” gestellt
werden, ist fur die nachfolgenden Angaben nachgewiesen.

(2) Fur die Klassifizierung gemafl Tabelle 3 sind hinsichtlich der Klassifizierung des Feuer-
widerstandes die in DIN EN 1996-1-2/NA, NPD zu Anhang B (5), und DIN 4102-4,
Abschnitte 9.2 und 9.8 aufgefihrten Festlegungen zu beachten.

(3) Die ()-Werte gelten fir Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz (innen-
seitig mindestens 15 mm, aulenseitig mindestens 20 mm) nach DIN 4102-4,
Abschnitt 9.2.18.

(4) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5 (3), Gleichung (NA.3).

(5) Fur die Anwendung von Tabelle 3 gilt:

25 et h
K= t . fur 10<—L <25 (1)
114-0024. "¢ t
h
K= 15 fur ¢ <10 2)

114-0,024 - %

Dabei ist
hes  die Knicklange der Wand
t die Wanddicke.

Tabelle 3: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaf DIN 4102-2

tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
o6 < 0,0379 x 175 175 175

tragende nichtraumabschlieRende Wande, Lange = 1,0 m (mehrseitige

Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
06 < 0,0379 x 175 175 175

1 Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR  Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.

726191.20 1.17.12-61/19
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Fortsetzung Tabelle 3: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen
gemal DIN 4102-2
tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschliefende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- Mindest- Mindestbreite b in mm fir die
faktor dicke t Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
0 <0,0379-x 175 248 498 498

2.7 Ausfiihrung
(1) Fur die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.
(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk mit oder ohne Stof3fugenvermdrtelung
auszufiihren. Bei Ausflihrung ohne StoRfugenvermortelung sind die Kalksand-Plansteine
dicht aneinander ("knirsch") gemafl DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5, zu stolten. Bei
Vermortelung der Stoffugen bei Ausfihrung des Mauerwerks im Dunnbettverfahren sind
hierfir geeignete Werkzeuge (z. B. spezielle Dunnbettmdrtelkellen) zu verwenden.
(3) Die 248 mm hohen Kalksand-Plansteine sind mit Dinnbettmoértel gemaf Abschnitt 1 zu
vermauern, die 238 mm hohen Kalksand-Plansteine mit Normalmauermoértel geman
Abschnitt 1.

3 Normenverzeichnis

EN 771-2:2011+A1:2015

EN 998-2:2017-02
DIN EN 1745:2012-07

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01

726191.20

Festlegungen flir Mauersteine - Teil 1: Kalksandsteine (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1:2015)

Festlegungen fir Mértel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermoértel

Mauerwerk und Mauerwerksprodukte - Verfahren zur Bestimmung
von warmeschutztechnischen Eigenschaften; Deutsche Fassung
EN 1745:2012

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:

Alilgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A2

1.17.12-61/19
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DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2012-01

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4108-4:2017-03

DIN 4109-1:2018-01
DIN 4109-2:2018-01

DIN V 18580:2007-03
DIN V 20000-412:2004-03

Bettina Hemme
Referatsleiterin
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Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den Brand-
fall; Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fur den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausflihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauer-
werksbauten; Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden -
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfillung der Anforderungen

Mauermdrtel mit besonderen Eigenschaften

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln flr
die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN 998-2:2003-09

Teil 4:

Beglaubigt
Sollich

1.17.12-61/19
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a)
@ @ @ Beschreibung Abmessung Besonderheit
£85x Querstegsummendicke
1 UGH <30 mm =130 mm/m
2 Loch d<35mm Randabstand der UGH
@ @ @ 3 Loch d <52 mm Z 35 mm
b}
@ @ Beschreibung Abmessung Besonderheit
<85x Querstegsummendicke
1 UGH <30 mm 2 130 mm/m
1
2 Loch d =35 mm Randabstand der UGH
@ @ 3 Loch d <52 mm 235 mm

verjlingen

- Gesamtlochanteil (bezogen auf die Lagerflache) < 40%

- Abstande zwischen den Lochrandern = 7mm ; einzelne
abweichende Innenstegdicken = 5mm

- AuBenstegdicken = 10mm

- Loécher kénnen sich zur Deckelseite hin schwach konisch

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Form und Ausbildung
Hohlblocksteine (Plansteine)
248 mm x 175 mm x 238 mm (248 mm)

Anlage 1

729693.20
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Beschreibung Abmessung Besonderheit
<85 x
1 JGH =30 mm Randabstand der
Loch d<37mm GO/UGH = 35 mm
Loch d =44 mm Querstegsummendicke
. o5 < 95 x =160 mm/m
<60 mm

verjlingen

- Gesamtlochanteil (bezogen auf die Lagerflache) < 40%

- Abstande zwischen den Lochrandern = 7mm ; einzelne
abweichende Innenstegdicken = 5mm

- AuBenstegdicken = 10mm

- Loécher kénnen sich zur Deckelseite hin schwach konisch

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
Form und Ausbildung Anlage 2
Hohlblocksteine (Plansteine)
373 mm x 175 mm x 238 mm (248 mm)
229693.20 1.17.12-61/19
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Kalksandsteine - Kategorie |
Kalksand-Plansteine 248 x 175 x 248

Fur tragendes und nichttragendes, geschutztes Mauerwerk

Alternative Kombination der deklarierten
Lange (1), Breite (t) und Héhe (h)

Lange I 248 mm 373
Malde Breite t: 175 mm 175

Hohe h: 248 mm 248
Grenzabmale Klasse T3

Form und Ausbildung

siehe Z-17.1-921, Anlagen 1-2

Alternative deklarierte Druckfestigkeit in

*

Wert wie vom Hersteller deklariert.

N/mm?

Mittlere Druckfestigkeit - zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm? >18,8 =250 >31,3
Mauersteinkategorie |
Normierte Druckfestigkeit - zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm? *
Mauersteinkategorie |
Verbundfestigkeit: Festgelegter 2
Wert nach DIN EN 998-2 N/mm 0,30
Brandverhalten Klasse A1
Wasseraufnahme NPD
Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl nach NPD Alternative deklarierte Wertebereiche der
DIN EN 1745 Brutto-Trockenrohdichte in kg/m?

) =1010 21210 = 1410
Brutto-Trockenrohdichte kg/m?

<1200 <1400 <1600

Frostwiderstand NPD

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

. . Anl
Produkteigenschaften der Kalksand-Plansteine fir die Vermauerung mit nlage 3
Dunnbettmdrtel
726342.20 1.17.12-61/19
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Kalksandsteine - Kategorie |
Kalksand-Plansteine 248 x 175 x 238

Fur tragendes und nichttragendes, geschutztes Mauerwerk

Alternative Kombination der deklarierten
Lange (1), Breite (t) und Héhe (h)

Lange I 248 mm 373
Malde Breite t: 175 mm 175

Hohe h: 238 mm 238
Grenzabmale Klasse T3

Form und Ausbildung

siehe Z-17.1-921, Anlagen 1-2

Alternative deklarierte Druckfestigkeit in

N/mm?

Mittlere Druckfestigkeit - zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm? >18,8 =250 >31,3
Mauersteinkategorie |
Normierte Druckfestigkeit - zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm? *
Mauersteinkategorie |
Verbundfestigkeit: Festgelegter 2
Wert nach DIN EN 998-2 N/mm 0,15
Brandverhalten Klasse A1
Wasseraufnahme NPD
Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl nach NPD Alternative deklarierte Wertebereiche der
DIN EN 1745 Brutto-Trockenrohdichte in kg/m?

) =1010 21210 = 1410
Brutto-Trockenrohdichte kg/m?

<1200 <1400 <1600

Frostwiderstand NPD

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Produkteigenschaften der Kalksand-Plansteine fir die Vermauerung mit

Normalmauermortel

Anlage 4

726342.20
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